GAMA DE COLORES PERLEADOS E IRISADOS

(Complemento a nuestra carta de colores standard)

La gama de colores Perleados que se presenta en esta carta es a titulo orientativo.

Los colores mostrados se obtienen mezclando nuestro Esmaltex Perla Nacar + Esmaltex Transparente
ref. XXX indicando debajo de cada muestra.

Para obtener un EFECTO PERLA: Esmaltex (100 partes) + Catalizador Tixomed (40 partes) y provocar
“las aguas” con la aguja. Dejar reposar 30 minutos e introducir en el horno a 40-50°C durante 120 min.

Para obtener un EFECTO IRISADO: Esmaltex (100 partes) + Catalizador N (50 partes) y NO provocar
“las aguas”. Introducir en el horno a 80°C durante un maximo de 30-40 minutos.

Perla Nacar + Perla Nacar + Perla Nacar +
Esmaltex Ambar Esmaltex Ambar Esmaltex Amarillo
Ref. 3001 Ref. 3001 Ref. 2001

Perla Nacar + Perla Nacar + Perla Nacar + Perla Nacar + Perla Nacar + Perla Nacar + Perla Nacar +
Esmaltex Violeta Esmaltex Rojo Ref. 3001 Esmaltex Fucsia Esmaltex Rojo Vino Esmaltex Verde Pino Ref. 8003 Esmaltex Verde Pino Esmaltex Verde Primavera Ref. 8002
Ref. 6002 + Negro Ref. 3001 Ref. 5001 Ref. 4003 + Azul Ref. 7003 Ref. 8003 Esmaltex Amarillo + Ref. 2001

GAMA DE COLORES PASTEL

(con menos cantidad de Esmaltex color)
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Nuestro Dpto. técnico queda a su disposicion para cualquier consulta que desee realizar.

Perla Nacar + Perla Nacar + Perla Nacar + Perla Nacar +
Esmaltex Azul Intenso Esmaltex Turquesa Ref. 7004 Esmaltex Turquesa Esmaltex Turquesa
Ref.7003 + Negro Ref. 3001 Ref. 7004 Ref. 7004



